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Gewerbestrasse 1 
 
D-87752 Holzgünz-Schwaighausen  
 
 

 Markkleeberg, den 10.08.2016 
 

P R Ü F B E R I C H T 
 

Untersuchungsbericht zur In-situ-Prüfung gemäß DIN EN 15330-1:2013-12 
 

IST-Zeichen : L 6422/Hä 

Betreff : Kunststoffrasenbelag, sand- und gummiverfüllt,  
auf TTE-Elementen 
Prüfung gemäß DIN EN 15330-1:2013-12 für Fußball 

ORTSTERMIN    

Ort : KINDERVEREINIGUNG Leipzig e. V. 
Kinder- und Jugendzentrum „Die Insel“ 
Buttergasse 9 
04249 Leipzig 

Datum : 28.07.2016 

Temperatur : 26 °C  

Luftfeuchte :  53 % r. L.  

UNTERSUCHUNG : Kraftabbau, Ballreflexion Fußball und Wasserdurchlässigkeit gemäß 
DIN EN 15330-1:2013-12 
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IST 
DIPL.-PHYS. B. HÄRTING VDI 

Prüfbericht  L 6422  vom  10.08.2016 
Seite  2  von  2  Textseiten 

        

 

 
 
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 
 
  
 

Messpunkt 
(s. Anlage 1) 

1 
 

2 
 

3 
 Mittelwert 

Anforderungen 
DIN EN 15330-1 

Kraftabbau KA55     % 60 59 60 60 55 - 70 

Ballreflexion BR     % 69 68 68 68 45 - 75 

Wasserdurchlässigkeit 
(Abflusszeit min.) 

3:15 2:40 2:15 2:43 max. 10 min 
(≥ 180 mm/h) 

 
 
 

Die Ergebnisse der durchgeführten Felduntersuchungen entsprechen den Anforderungen 
der DIN EN 15330-1:2013-12. 
 
Die Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den im beschriebenen Objekt ein-
gebauten Kunststoffrasen. 
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